
































































































































































































































































































































































































































Comportement des extra-fins
dans differents appareils de lavage
et bilans économiques des épurations obtenues "

G. BURTON, et

Ingénieur Principal Divisionnaire & Inichar

SAMENVATTING

Studie van het gedrag van bruto proclukten met
een doormeter van minder dan 1 mm in een dein-
machine, een cycloon in zwaar midden en een flotta-
tiebatterij ; de proeven werden uitgevoerd in ver-
schillende wasinrichtingen van de S.A. des Char-
bonnages du Borinage.

De deinmachine geeft een Bevnedigende schei(ling
tot een kaliber van 0,5 mm. Onder deze afmeting
wordt de dichtheid te groot en bekomt men nog
slechts een zeer gebrek[eige zuivering.

De cycloon werkt zeer goe(l tot 0,1 mm. Om de
proclukten, die in een installatie met cyclonen voor
fi]'ne korrel niet gezuiverd werden te behandelen,
moet de werksuspensie door een speciale reinigings-
omloop gaan.

De flottatie geeft een zeer onl)evredigende schei-
cling en het is nodig de fijnste fractie opnieuw te be-
handelen in minder zwaar midden om er het be-
trekkeliik hoge asgehalte van te verminderen. Deze
l)ewer’eing maakt de ganse operatie minder rende-
rend.

De vergelijking tussen de verschillende methoden
voor het wassen van niet ontstofte proclukten en de
methode bestaande in het drogen en ontstoffen valt
in het nadeel van de laatste uit. Daarbij blijkt de
l)ehancle‘ling van niet ontstofte bruto fijne proclukten
in een cycloon in zwaar midden de voorkeur te ver-
dienen.

INHALTSANGABE

Der Aufsatz berichtet itber Untersuchungen des
Verhaltens von Rohfeinstkohle — 1 mm in einer
Setzmaschine-, einem Schwertrill)ezyklon und einer

A. LEFEBURE,

Ingénieur civil des Mines

RESUME

Etude du comportement des produits bruts infé-
rieurs & 1 mm dans un bac & pistonnage, un cyclone
a milieu dense et une batterie de flottation. Ces es-
sais onl été effectuss dans différents lavoirs de la

S.A. des Charbonnages du Borinage.

Le bac a pistonnage donne une coupure satisfai-
sante jusqu'a une dimension de 0,5 mm. Sous cette
dimension, la densité de partage devient trop élevée
et on n'obtient plus qu'un déschistage trés partiel.

Le cyclone travaille trés convenablement jusqu’a
une maille de 0,1 mm. Pour traiter le produit non
dépoussiéré dans une installation de cyclones a fi-
nes, il faut prévoir un circuit spécial de clépollution
sur la suspension de travail.

N

La ﬂottation donne des coupures a imperfections
trés élevées et la nécessité de couper les fractions
grenues & basse densité nour compenser la teneur en
cendres relativement élevées des éléments plus fins
entraine un rendement médiocre de l'opération.

Si on compare les différentes solutions de lavage
de produits non dépoussiérés avec la solution du
dépoussiérage, aorés séchage thermique, on constate
que tous les systemes de lavage sont économique-
ment plus intéressants avec un avantage marqué
pour la solution du traitement des fines brutes non
dépoussiérées par cyclone a milieu dense.

SUMMARY

Research into the behaviour of raw products of
less than 1 mm in a jig, a dense-medium cyclone
and a flotation battery. These tests were carried out

(*) Communication C7 présentée au Quatriéeme Congrés International sur la Préparation du Charbon, organisé par
le National Coal Board et la Coal Preparation Plant Association, Harrogate 1962.






































































































