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RESUME 

24 standards intemationaux ont ete analyses par XRF pendant une periode de 10 ans. Les 

resultats obtenus permettent de calculer Ia reproductibilite de Ia methode et d'en estimer 

!'exactitude par comparaison avec les valeurs recommandees par Govindaraju ( 1989) 

pour ces standards. Les caracteristiques principales de Ia methode utilisee pour le dosage 

de 10 elements majeurs et de 12 elements en trace sont decrites. Les analyses de 15 

nouveaux standards intemationaux (6 de I 'USGS et 9 du GSJ) sont proposees. 

INTRODUCTION 

11 y a une quinzaine d'annees que notre laboratoire a remplace les methodes d'analyse des 

roches silicatees par voie humide (Roelandts et Duchesne, 1968) par I a 

spectrofluorescence X (XRF), methode toujours utilisee en routine a l'heure actuelle. 

Plusieurs milliers de roches ont ete ainsi analysees. Parmi celles-ci nous avons 

periodiquement inclu des echantillons de roches distribues pour analyse par des 

organismes intemationaux en vue de leur conferer Ia qualite de standards. Nous avons 

ainsi participe a !'elaboration de 24 standards intemationaux (Tableau I). Nos resultats 

ont ete repris dans les compilations de Govindaraju (1989), lesquelles ont foumi Jes 

valeurs recommandees pour les differents elements de ces memes roches. ll nous est 

done possible maintenant de comparer nos resultats a ces valeurs recommandees et 

d'etablir !'exactitude et la precision de notre methode. C'est ce que nous voulons 

rapporter ici en meme temps que quelques caracteristiques de Ia methode employee. Dans 

le meme ordre, nous donnerons les valeurs que nous avons obtenues par !'analyse d'une 

nouvelle serie de roches en cours de standardisation. 



Tableau 1. Standards internationaux analyses durant une periode de dix annees. 

USGS (US Geological Survey): BIR-1 DNC-1 

GIT - IWG (Groupe International de Travail) : 

GSJ (Geological Survey of Japan): JA-1 

JF-1 JF-2 JG-la 

JA-2 

JG-2 

W-2 

AC-E AL-I AN-G BE-N 

IF-G MA-N 

JA- 3 JB-2 JB-3 JB-1a 

JG-3 JGB-1 JP-1 JR-1 JR-2 

PROCEDE ANALYTIQUE 

La methode utilisee pour le dosage des elements majeurs est largement inspiree de celle de 

Norrish et Hutton (1969) dans laquelle l'echantillon est prealablement dissout dans un 

verre borate alourdi par du lanthane puis coule sous forme d'une pastille. Tous les 

elements majeurs, excepte leNa, sont doses sur cette pastille. Une deuxieme pastille faite 

de poudre simplement compactee sert au dosage du Na et des elements en trace. 

Preparation de l'echantillon 

L'echantillon est d'abord calcine a 950°C et la perte au feu est determinee. Nous ajoutons 

ensuite a une partie de roche calcinee cinq fois la quantite de Spectroflux n° 105 de 

Johnson Matthey Chemicals Limited, dont la composition est: 47% de tetraborate deLi, 

36.7% de carbonate de Li et de 16.3% de La203. Apres le temps requis pour la 

dissolution du melange, nous coulons le liquide dans une lingotiere en Pt a 5% Au 

(modele STD 73238 de Johnson, Matthey ) et nous obtenons la pastille au borax. 

Nous n'ajoutons pas de NaN03 au spectroflux comme le font Norrish et Hutton car 

l'echantillon est suffisamment oxyde par la calcination. La coulee en lingotiere est 

particulierement facile. II faut cependant signaler que lorsqu' une seule lingotiere est 

utilisee pour plusieurs coulees successives sans etre nettoyee entre chaque coulee, nous 

avons constate des contaminations d'un echantillon a l'autre. Celles-ci affectent la couche 

superficielle de la pastille de verre et peuvent etre enlevees par abrasion au carborandum 

de la surface du disque suivie d'un polissage a l'oxyde de chrome. Cette operation 

allonge considerablement les operations et augmente le risque de bris de la pastille. 

Pour la pastille de poudre, nous melangeons 7g d'echantillon broye avec quelques 

gouttes de lucite dissoute dans de l'acetone et, apres evaporation, nous compactons le 

tout dans un moule a une pression de 12T/cm2. 
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Appareillage 

L'appareil utilise est un spectrometre de fluorescence par rayons X, Alpha 2020 de 

marque CGR, equipe d'un passeur d'echantillons a six positions. Nous avons remplace 

le rack de prograrnmation semi-automatique du constructeur par un systeme pilote par un 

ordinateur PC IBM modele n°5150. 

Dosage des elements majeurs 

Les elements majeurs sont excites avec un tube au Rh (excepte le Mn pour lequel nous 

utilisons le tube au W) sous 50 kV et 50 rnA et mesures sur les raies les plus intenses 

correspondant aux Ka. Nous utilisons des fentes de Soller primaires de 500~ et un 

compteur proportionnel a flux gazeux (Ar-methane). Les cristaux suivants sont utilises: 

PET (Si,Al), Ge (Fe,Ti,Ca,K,P), LiF220 (Mn), TPB (Mg) et TlAP (Na); les temps de 

comptage sont : 40 sec (Si,P), 25 sec (AI), 15 sec (Fe,Ti,Ca,K,Mn) et 50 sec (Mg,Na). 

Tableau 2. Standards internationaux employes dans !'analyse des elements majeurs 

Si02 Ti02 j AI203 Fe203 MnO MgO CaO Na20 K20 P20s 

BR X X X X X X X X X 

GA X X X X 

GH X X X X 
1-----~ :-·---

DR-N X X ! X 

M-Fe X X X 

Nim-L X 

TI X X X X X X X X X 

Til X X X X X X X X X 

Till X X 

Pour Si et AI, nous effectuons des mesures croisees entre l'echantillon et une pastille a 
forte concentration de !'element a doser pour corriger la derive angulaire due a la haute 

sensibilite du crista! aux variations de temperature. Le blanc de ces deux elements est 

calcule par regression lineaire. 
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Pour les autres elements, les blancs sont simplement mesures sur une pastille au borax 

contenant 100% de Si02. L'etalonnage se fait a l'aide de standards internationaux, dont la 

liste est reprise au Tableau 2, et de trois etalons internes au laboratoire: TI (basalte), Til 

(mangerite) et Till (granite), dont les compositions ont ete au prealable, determinees par 

voie humide. 

Tableau 3. Conditions operatoires pour la determination des elements en trace. 

Eh!ment Anode Detecteur Raie 29 FC- FC+ T/cptage 

Ba w CPFG L~1 128°67 ... 1<>'70 70sec 

Ce w CPFG L~1 111°63 ... 2<>'70 . 70 sec 
~- ....... 

.------~ 

Co w cs Ka1,2 77°93 2°80 ... 28 sec 

Cr w CPFG Ka1,2 107°11 1°26 ... 28 sec 

Nb Rh cs Ka1,2 30°45 0098 0097 28 sec 

Ni w cs Ka1,2 71°26 1°00 ... 28 sec 

Rb Rh cs Ka1,2 37°99 1°15 1°88 28 sec 

Sr Rh cs Ka1,2 35°87 0097 0097 28 sec 

v w CPFG Ka1,2 123°18 ... 1<>'76 28 sec 

y Rh cs Ka1,2 33°93 0097 oog1 28 sec 

Zn w cs Ka1,2 6()06() 3°00 ... 28 sec 

Zr Rh cs K~1,3 28°52 0060 oogo 28 sec 

Zr Rh cs Ka1,2 32°12 1°07 0080 28 sec 

Les corrections de matrice se font avec les coefficients de Norrish et Hutton, recalcules 

pour le rapport flux/roche que nous utilisons. 

En ce qui concerne le Na, l'intensite du pic etant reduite d'environ trois fois suite a la 

dilution avec le spectroflux, nous utilisons la pastille compactee pour avoir une meilleure 

precision. Nous employons pour corriger l'effet de matrice une serie de coefficients qui 

ont ete determines a l'aide de roches de matrice tres differentes et de composition connue 

en Na (Duchesne, 1978). Les coefficients utilises sont les suivants: Si02= 0.7811 ; 

Ti02= 0.5349 ; Ah03= 1.6327 ; Fe203= 1.0946 ; MgO= 0.4801 ; CaO= 0.4238 ; 

Na20= 2.2815; K20= 0.9645; P20s= 0.6840. 
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Dosage des elements en trace. 

Les conditions operatoires sont reprises au Tableau 3. Dans tous les cas nous employons 

le cristal LiF220, une charge du tube de 50kV et 50mA, des fentes de Soller primaires de 

150)..! et nous travaillons sous vide. Toutes les mesures d'intensites sont corrigees du 

fond reel (Quintin et al., 1973). Pour les elements dont le numero atomique est superieur 

a 30, Ia correction de !'absorption se fait soit a l'aide du pic Compton de Ia raie du Rh 

Ka (Reynolds, 1963,1967; Franzini et al. 1976) ou par le calcul de !'absorption avec les 

valeurs des coefficients massiques d'absorption de Heinrich ( 1966). Pour Zn, Ni, Co et 

Cr, nous corrigeons a l'aide de l'intensite du fond continu. Enfin, pour V, Ba et Ce, 

nous nous servons de standards qui ont une matrice voisine des echantillons a analyser et 

nous ne corrigeons rien. 

Interferences 

Une serie d'interferences angulaires sont resolues de Ia maniere suivante: 

Ba: 24,46% de l'intensite nette du Ce LB1 sont a retirer du Ba LBl net. 

Y: 31,87% de l'intensite nette du Rb Ka sont a retirer du Y Ka net. 

Zr: 11,03% de l'intensite nette de Sr Ka sont a retirer du Zr Ka net.On notera que Ia 

meilleure determination du Zr se fait avec Ia raie KB, qui est exempte de superposition 

avec Sr. Sa limite de detection est cependant fort haute (22 ppm). C'est pourquoi pour 

des concentrations inferieures au double de cette valeur, nous employons Ia raie Ka 

corrigee de l'interference du Sr. 

Co: le fond continu est pris de l'autre cote de Fe KB par rapport a Co Ka a 75°13 

(Maquil et Bologne, 1980) 

Cr: une correction du V KB sur le Cr Ka n'est necessaire que si Ia concentration en V 

depasse 600 ppm. 

V: !'interference mutuelle de V Ka et de Ti KB est evaluee a l'aide de Ia methode 

empirique mise au point par Maquil et Bologne (1980) et explicitee a Ia Fig. 1. Les pies 

du V et du Ti sont supposes symetriques et les fonds continus F1 et F2 relatifs 

respectivement au Ti et au V sont calcules de Ia fa~on suivante: Ia difference angulaire 

entre V Ka et Ti KB, a savoir 0°88, est soustraite de Ia valeur de V ka pour obtenir Fl et 

ajoutee a la valeur de Ti KB pour obtenir F2. 
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Les elements en trace sont doses en utilisant comme references les standards 

internationaux repris au Tableau 4. 

Tableau 4. Standards internationaux employes pour l'analyse des elements en trace. 

Ba Ce Co Cr Nb Nt Rb Sr v y Zn Zr 

BR 
! 

X X X X ~ X X X X X X X X 

GH X X 
! 
! X X X ! X 

GS-N X X ! 
~ 

DR-N X X X 
! 

X ! X X X X X X 

! 
!--~-

STM-1 X X X X X X X 
"'"'" ............................ """"""""'""""" 

SDC-1 X X X X 
! 

X X X 

VS-N X X X X X X X X X X 

MRG-1 X X X X ~ X X X 

Nim-G X X ! X X X X 

Comme nous possedons un passeur d'echantillons a six positions, nous construisons la 

droite d'etalonnage a l'aide de six standards. Le plus concentre occupe ensuite en 

permanence une des positions pendant le dosage de routine pour controler d'eventuelles 

derives. GS-N est utilise pour Ba et Ce et VS-N pour tous les autres elements. Les 

valeurs rapportees par Govindaraju (1989) et Roelandts (1989) pour les differents 

standards sont adoptees. 
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RESULT A TS ET DISCUSSION 

Chacun des 24 standards intemationaux analyses dans ce travail ont fait l'objet de deux 

fusions au borax et chaque perle a ete analysee deux fois pour les elements majeurs. Les 

elements en trace ont ete mesures trois fois sur une seule pastille compactee. L'ensemble 

de ces mesures permet de calculer pour chaque element l'ecart-type de chaque 

determination et, la moyenne des ecarts- type sur les 24 echantillons donne une bonne 

estimation de la reproductibilite. De meme, l'ecart de la valeur obtenue a la valeur 

recommandee de Govindaraju (1989) est calcule pour chaque determination et la moyenne 

de ces ecarts sur les 24 standards donne I' exactitude de la determination. Dans ces calculs 

statistiques, nous n'avons pas tenu compte des concentrations inferieures a 0.10% pour 

les elements majeurs, excepte pour MnO et P205 oil, les concentrations etant plus faibles, 

nous avons descendu ce seuil a 0.05%. Reproductibilite et exactitude exprimees en valeur 

absolue et en valeur relative (%) sont rapportees au Tableau 5 ainsi que la limite de 

detection pour chaque element calculee d'apres Currie (1968). 

Commentaires 
Pour les elements majeurs, la reproductibilite est tout a fait satisfaisante: la plupart des 

ecarts- type relatifs (C) ne depassent pas 1 ,5%, excepte MgO et Na20, qui sont les deux 

elements les plus difficiles a doser par fluorescence X. L'exactitude relative (E) est 

egalement tout a fait satisfaisante puisqu'elle est toujours inferieure a 5% et ne depasse 

pas 2% pour les elements Si, Al, Fe, Ca et K. On notera que pour Na et Mg les valeurs 

sont plus hautes mais cela tient en partie a la reproductibilite plus elevee pour ces deux 

elements. 

Pour les elements en trace, reproductibilite (C) et exactitude (E) sont inferieures a 10%, 

excepte pour Ce et Co, le premier parce que l'intensite de sa raie est faible, le second 

parce que !'interference avec le Fe n'est pas completement maitrisee. On notera que les 

elements les mieux doses sont le Rb et le Sr, la fluorescence X etant parmi les meilleures 

methodes non destructives. 

CONCLUSIONS 

Le test qui a porte sur une periode de dix annees permet d'etablir la reproductibilite et 

!'exactitude de la methode. Ces valeurs s'averent excellentes tant pour les elements 

majeurs que pour les traces. Ceci temoigne done non seulement de la stabilite de la 

methode au cours du temps mais aussi de la maitrise de la correction des effets de matrice 

pour des compositions allant des roches ultrabasiques aux roches acides. 
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Tableau 5. Reproductibilite, exactitude et limites de detection de la methode 

A M I LD 
Si02 10-90 57 103 0.10 

Ti02 .01-5 1.3 1491 0.04 

AI203 .50-30 15 141 0.06 

Fe203t .07-56 9 1353 0.035 

MnO .004-30 0.15 4976 0.01 
1-· 

MgO .003-45 6 16 0.30 

CaO .09-16 6 972 0.034 

Na20 .03-11 3 75 0.09 

K20 .01-14 3 700 0.04 

P20s .002-1.4 0.4 255 0.05 

A M I LD 
Ba 1.5-1680 230 0.15 27 

Ce .5-154 50 0.17 28 

Co .2-116 50 2.2 25 

Cr 2.3-2970 210 0.75 25 

Nb .3-173 15 14.54 4 

Ni .4-2460 120 1 25 

Rb .4-3600 130 6.78 5 

Sr 3-1370 250 8.2 4.5 

v .7-640 250 0.50 25 

y .2-184 40 8.81 6 

Zn .8-224 80 1.8 25 

Zr ~ 44-780 120 3.3 22 

Zr a. 2.4-44 25 12.5 6 

A : domaine de concentration en % ou en ppm 
M: concentration moyenne (%) ou (ppm) 

B 

0.26 

0.011 

0.16 

0.04 

0.002 

0.16 

0.04 

0.11 

0.03 

0.006 

B 

10 

5 ' 

3.9 

10.5 

0.8 

6.3 

3.5 

5.3 

7.2 

4 

6.5 

6.3 

2 

I : intensite nette: coups nets/unite de concentration/seconde 
LD: limite theorique de detection en % ou en ppm 
B : reproductibilite (moyenne des ecarts-type) 
C : idem exprimee en % de la valeur moyenne 
D : exactitude (moyenne des ecarts ala valeur recommandee) 
E : idem exprimee en % de la valeur moyenne 
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c D 
0.44 0.29 

0.87 0.04 

1.00 0.27 

0.47 0.13 

1.22 0.01 

2.78 0.18 

0.68 0.11 

3.03 0.17 

0.97 0.03 

1.50 0.01 

c D 
4.2 10 

9.4 5.4 

8.4 5.5 

5 11 

4.6 0.7 

5:3 7.5 

2.7 6.2 

2.1 4.8 

2.9 8.6 

9.9 3.5 

8 6.4 

5.1 6.4 

8 1.9 

E 

0.50 

3.07 

1.69 

1.45 

5 

2.91 

1.80 

4.68 

1.22 

2.50 

E 

5.2 

10.1 

11.7 

5.3 

4.3 

6.3 

4.7 

1.9 

3.4 

7.3 

7.8 

5.2 

7.6 



VALEURS PROPOSERS POUR DE NOUVEAUX· STANDARDS 

Nous avons utilise cette methode pour analyser de nouveaux standards internationaux : 6 

venant de l'USGS (Service Geolgique des Etats-Unis) et 9 du GSJ (Service Geologique 

du Japon). Nous proposons les valeurs trouvees aux Tableaux 6 et 7. Nous avons 

. egalement inclu H20+, H20- et FeO, valeurs obtenues respectivement par Ia methode de 

Penfield, par gravimetrie et par titrimetrie au bichromate de potassium. 

Tableau 6. Stand~ds du Service Geologique des Etats Unis (USGS) 

SD0-1 

Si02 48.86 

Ti02 0.69 

Ah03 11.65 

FeO 1.31 

MnO 0.08 

MgO 1.59 

CaO 0.97 

Na20 0.26 

K20 3.43 

P20s 0.11 ...... 
H20- 0.89 

H20+ 6.03 

Fe203t 9.42 

PF 22.33 

Ba 473 

Ce 92 

Co 51 

Cr 103 

Nb 10 

Ni 109 

Rb 124 

Sr 76 

v 219 

y 35 

Zn 64 

Zr 171 

SD0-1 : Ohio shale 
TLM-1 : Tonalite 

TLM-1 DTS-2 COQ-1 

59.63 

0.80 

17.19 

4.89 

0.12 

3.44 

6.56 

2.56 

1.67 

0.11 

0.10 

0.51 

7.74 

0.88 

756 

<28 

<25 

35 

5 

<25 

61 

302 

158 

26 

98 

112 

39.49 1.94 

0.03 0.13 

0.70 0.27 

4.01 0.78 

0.12 0.36 

50.38 0.82 

0.10 46.34 

<0.09 0.18 

<0.04 0.10 

0.02 2.41 ;.-·---- -----
0.05 0.04 

0.61 0.17 

7.95 2.49 

0.31 35.36 

<27 683 

<28 990 

128 <25 

8046 <25 

<4 3115 

4152 <25 

<5 10 

<4.5 1.20% 

31 68 

<6 88 

47 56 

<6 50 

DTS-2 : Dunite 
COQ-1 : Carbonatite 

AMH-1 GSM-1 

61.09 46.67 

0.86 1.38 

16.93 19.79 

3.45 6.60 

0.09 0.15 

3.30 5.05 -·-
6.20 12.85 

4.15 1.16 

1.20 0.12 

0.17 0.04 r--·----- _,.,......._._,. ............................... 

0.06 0.04 _ _..._~ .... -
0.20 0.20 

6.39 13.30 

0.03 0.46 

352 79 ............ 

<28 <28 

<25 40 

66 <25 

8.5 <4 

33 <25 -
20 6 

561 389 

105 583 

17 13 

65 87 

150 16 

AMH-1 :Andesite 
GSM-1: Gabbro 
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Tableau 7. Standards du Service Geologique du Japon (GSJ) 

JLS-1 

Si02 0.075 

Ti02 0.0024 

Al203 0.022 

FeO -
MnO 0.001 

MgO 0.61 

CaO 55.08 

NazO <0.09 

K20 0.0026 

P20s 0.045 

H20- 0.09 

H20+ 0.19 

Fe203t 0.18 

PF 43.63 

Ba 207 

Ce 48 

Co <25 

Cr <25 

Nb <4 

Ni <25 

Rb 7 

Sr 265 

v <25 
y <6 

Zn <25 

Zr <6 

JLS-1 : Calcaire 
IDo-l : Dolomie 

JD0-1 

0.05 

0.0018 

0.022 

-

0.004 

19.97 

34.31 

<0.09 

0.0021 

0.04 

0.10 

0.28 

0.007 

46.16 

<27 

<28 

<25 

<25 

<4 

<25 

<5 

114 

<25 

14 

36 

<6 

JLK-1 :Sediment lacustre 
JCh-1 : Silex 
JSl-1 : Phyllade (slate) 
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JLK-1 JCh-1 JSI-1 JSI-2 

57.57 98.16 59.69 60.29 

0.65 0.01 0.71 0.72 

16.27 0.70 17.60 17.94 

1.79 - 4.22 4.91 

0.26 0.02 0.07 0.08 

1.79 0.17 2.48 2.35 

0.63 0.04 1.51 1.84 

0.78 <0.09 1.79 1.24 

2.79 0.20 2.84 2.94 

0.18 0.04 0.24 0.19 

3.30 0.10 0.60 0.33 

6.30 

6.96 0.35 6.97 6.73 

12.18 0.50 6.03 6.15 

655 331 376 355 

89 <28 69 72 

<25 <25 <25 <25 

96 <25 72 83 

15 <4 10 12 

40 <25 44 51 

147 9 114 117 

68 5 194 233 

153 <25 154 138 

43 <6 28 30 

172 <25 118 107 

131 7 171 200 

JSl-2 : Phyllade (slate) 
JSd-1 : Alluvions (stream sed.) 
JSd-2: id 
JSd-3: id 

JSd-1 JSd-2 JSd-3 

66.66 61.11 76.12 

0.62 0.60 0.40 

14.52 12.39 10.02 

1.26 5.62 0.95 --·-- --- ~---

0.10 0.14 0.14 

1.89 2.88 1.23 

3.06 3.72 0.54 

2.56 2.35 0.27 

2.19 1.14 1.96 

0.15 0.14 0.10 

0.58 0.47 1.04 

5.25 11.46 4.53 

3.20 3.80 4.81 

598 1201 529 

35 30 53 

<25 49 <25 

33 119 52 

10 4 7 

<25 102 <25 

67 26 284 

344 203 60 

81 144 85 

13 19 <6 

107 1963 164 

124 109 123 
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